


Ficha Técnica ATENEA

ASIENTO / RESPALDO / BRAZOS

Materiales:
• Asiento y  brazos: inyección plástica en polipropileno de 6 mm. de grosor, con carga de nylon al 15%
• Respaldo: inyección plástica en polipropileno de 7 mm. de grosor.
• Unión de asiento y respaldo de lama de aluminio pulido.
• Inyección en polipropileno ignífugo opcional.

Tapizado:
• Latex con espesor de 2 cm.
• Cola al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas)
• Tejido: ver ficha técnica de tapizado.
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by Rafa Ortega

Detalle de tablero fenólico.


